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1. A vizsgálati darabok jele:
KE 03,
KE 07,
KE 08 és
08.
2. Az ultrahangos vizsgálatot – alapvetően – a 
következő jelű szabványok előírásai szerint végezze el:
MSZ EN 12062,
MSZ EN 1714,
MSZ EN 1712 és 
MSZ EN 1713.
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3. Előírások az MSZ EN 12062 jelű szabvány alkalmazásához:
A vizsgálat terjedelme: 100%.
Minden dokumentációra vonatkozó követelménynél a 
laboratóriumi előírások szerint kell eljárni.
A hegesztett kötéshez nincs előzetes adatszolgáltatás.
Az A6. táblázat: első sor (B [MSZ EN 1714], 2. szint [MSZ EN 
1712]).
4. Előírások az MSZ EN 1714 jelű szabvány alkalmazásához:
A referenciaszint beállításának a módszere:
Nincs a vizsgálat kiterjesztve a keresztirányú indikációkra.
Minden dokumentációra vonatkozó követelménynél a 
laboratóriumi előírások szerint kell eljárni.
Írásos vizsgálati technológia: a laboratórium előírásai szerint 
kell eljárni.
B vizsgálati osztály.
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5. Előírások az MSZ EN 1712 jelű szabvány alkalmazásához:
Az érzékenység beállítása: a vizsgálati darabban található, Ø 3 
mm-es keresztirányú hengeres furat.
Vonatkoztatási szint: a vizsgálati darabban található, Ø 3 mm-es 
keresztirányú hengeres furatról felvett.ÖRG.
Minden dokumentációra vonatkozó követelménynél a 
laboratóriumi előírások szerint kell eljárni.
6. Előírások az MSZ EN 1713 jelű szabvány alkalmazásához:
A folytonossági hiányok jellemzésének a folyamatát olyan 
részletességgel kell bemutatni az alapdokumentációban, hogy az -
minden részletében – követhető, megismételhető legyen.
Szükség esetén, az egyes döntések legyenek ellátva az 
alapdokumentációban, magyarázó megjegyzésekkel.  
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7. Írásbeli választ kérünk a következő kérdésekre:
Sorolja fel azoknak a szabványoknak a jelét, amelyeknek 

az alkalmazását fontosnak tartja a hegesztett kötések 
vizsgálatánál.

A felsorolást egészítse ki 1-1 mondat indoklással.
A napi munkájában, milyen gyakori igény a folytonossági 

hiányok MSZ EN 1713 jelű szabvány szerinti 
jellemzése?
Minden megrendelésben előírás.
Gyakori előírás, - Ritkán fordul elő. - Eddig, még nem 

igényelték ennek a módszernek az alkalmazását.
Mennyi ideig tartott az ultrahangos körvizsgálati 

feladatok teljesítése?
Megjegyzések (megköszönjük, ha gondolataival segíti a 

következő körvizsgálatok megszervezését.
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8. A körvizsgálat dokumentációja:
Jegyzőkönyvek (4 db).
Alapdokumentációk (4 db).
Írásbeli válaszok.
A laboratórium 

Megnevezése
Címe

A körvizsgálatban résztvevő anyagvizsgáló
Neve:
Minősítési adatai 

(Eljárás/szint/szakterület/érvényes)
Aláírása.

Budapest, 2004. november.


